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Union de Cobre Estafiado AWG - Tubo Largo

Iltem Descripcion Unidad cé:ac:ﬁirzt:;ass Observaciones
1 Norma de fabricacién IRAM |IEC 61238-1
2 Fabricante LCT
3 Linea LYS
4 Seccibdnes awg 6 AWG a 1000 MCM
5 Material Cobre Electrolitico
6 Calidad del Cobre 99,9%
7 Estafado por Electrodeposicion pum 8 Minimo
8 Dureza RF 55 Maximo
9 Resistividad Eléctrica 0,0180 x mm2/ m Maxima
10 Conductividad IACS 95%
11 Tipo de herrani:gz;oenmplear para la CorTg);i?;i?o:z?ngggal 6 Manual 6 Hidraulica
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