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Item Unidad
Caracteristicas 

Garantizadas
Observaciones

1 LCT

2 MALLA

3 mm² 6-10-16-25-35-50-70-95

5 Cobre Electrolítico

7 99,9%

8 µm 8,0% minimo

9 0,0180xmm²/m

10 IACS 95%

PDG Nº 0368

MALLA DE COBRE

MALLA DE COBRE

Descripción

Estañadp por Electrodeposición

Fabricante

Modelo

Sección

Material 

Calidad del Cobre

Resistividad Electrica

Conductividad
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